PONAL

Pressal Hydro

UF-Furnierleim
EIGENSCHAFTEN

e Geringer Verbrauch

Geringer Leimdurchschlag bei 120 g/m?
Auftrag

Neutrale Leimflotte

Erfullt Emissionsklasse E1

Gute Verarbeitungsviskositat

Geeignet fur alle gangigen Leimauftrags-
gerate

e Leimflotte 12 Stunden verarbeitbar

TECHNISCHE DATEN

Harnstoff-Formalde-
hyd-Kondensations-
harz

Rohstoffbasis:

Farbe: neutral

Die optimale Leimauf-
tragsmenge liegt bei
ca. 120 g/m2, bei
stark saugfahigen und
rauen Oberflachen ist
der Leimauftrag zu
erhéhen. Zu hoher
Leimauftrag ist unwirt-
schaftlich und wirkt
sich wegen der zu
starken Feuchtigkeits-
zufuhr nachteilig auf
die erzielbaren Festig-
keiten aus. Leim-
durchschlage kdénnen
durch Einhaltung der
empfohlenen Leimauf-
tragsmenge weitest-
gehend verhindert
werden.

Verbrauch:
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PRESSAL
HYDRO

Neutrale Leimflotte:

Weder Fleckenbildung
noch Verfarbung,
selbst bei empfindli-
chen Furnieren.

\Verleimungsfestigkeit:

Die Verleimungsfes-
tigkeiten von Ponal
Pressal Hydro ent-
sprechen der DIN 68
705, Kategorie IF so-
wie D3 nach DIN EN
204. Geeignet fur indi-
rekt bewitterte Haus-
turfurnierungen.

Lagerstabilitat:

Ungedffnet mindes-
tens 9 Monate

EINSATZBEREICHE

Zum Furnieren und Absperren in hydraulischen

HeilRpressen.




VERARBEITUNG

Ansatz:

Ponal Pressal Hydro wird mit Wasser angesetzt;
keine Zugabe von Streckmitteln. Ponal Pressal
Hydro wird im Ansatzverhaltnis von 3 RT Leim-
pulver zu 1 RT Wasser (RT = Raumteil) ange-
setzt. Dies entspricht etwa 220 g Leimpulver zu
100 g Wasser. Das angegebene Ansatzverhalt-
nis darfnicht unterschritten werden. Die Verdin-
nung eingedickter Flotten fihrt zu einem Festig-
keitsverlust.

Ansatzweise:

Das Leimpulver wird in Wasser mit einem Ruhr-
fligel (Antrieb durch eine elektrische Handbohr-
maschine) oder Ruhrwerk angerihrt. Leimpulver
und Wasser im vorgegebenen Ansatzverhaltnis
zusammengeben und aufrihren. Nach dem Auf-
rihren ist die Leimflotte gebrauchsfertig. Die
Leimflotte muss anschliel3end knollenfrei sein. Im
Falle von untypischem Ansetzverhalten (z. B.
stark erhdhte Viskositat) sind Probeverklebungen
durchzufihren.

Gebrauchsdauer der Flotte:

Bei Raumtemperatur (20°C) ca. 12 Stunden. Er-
hohte Temperatur verkirzt die Topfzeit (Topfzeit
bei 30°C: ca. 3 Std.).

Anfarben der Leimflotte:
Bis 3% mit Clou kf- oder UH- Beize (Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co.).

Leimauftrag:

Die Leimflotte einseitig auf das Tragermaterial
mit gezahntem Leimkamm, Handleimroller oder

Leimauftragsmaschine gleichmaRig auftragen.
Verbrauch ca. 120 g/m?2.

Pressdruck:

Der Pressdruck sollte zwischen 0,2 und 0,5
N/mm? (entspricht 2-5 kg/cm?) liegen. Innerhalb
dieses Bereiches sollte man den spezifischen
Pressdruck so hoch wie moglich wéhlen.

Presszeit:

"Ponal

Dies ist die Zeitspanne vom Einlegen des ersten
Werkstiickes in die Presse bis zum Erreichen des
vollen Pressdruckes. Sie sollte 2 Minuten nicht
Uberschreiten.

Presstemperatur und Presszeit:

Die Presszeit setzt sich zusammen aus der
Grundzeit und der Durchwérmzeit. Bei 85°C be-
tragt die Grundzeit 5 Minuten. Bei 95°C betragt
die Grundzeit 3 Minuten. Die Durchwarmzeit be-
tragt 1 Minute je mm Furnierdicke bis zur inners-
ten Leimfuge. Die Durchwarmzeit ist der Grund-
zeit hinzuzurechnen.

Holzfeuchtigkeit:

Die gunstigste Holzfeuchtigkeit bei Hei3pressun-
gen liegt zwischen 6 und 10%. Zu hohe Holz-
feuchtigkeit kann im Zusammenwirken mit Press-
temperaturen ab 100° C zu Dampfblasenbildung
und bei Massivholzverleimungen zu erhthtem
Trockenschwund fiihren.

Offene Zeit:

Die offene Zeit (Zeit zwischen dem Leimauftrag
und dem Erreichen des endgiltigen Pressdrucks)
ist moglichst kurz zu halten; sie wird beeinflusst
vom Raumklima, Leimauftrag, der Holzfeuchtig-
keit, Holzart und Beschaffenheit des Tragermate-
rials. Die offene Zeit betragt unter normalen Be-
dingungen fir Ponal Pressal Hydro 15 Minuten.
Die Leimflotte ermdglicht bei Werkstiicken, die
Uber das Pressenformat hinausgehen, ein Ver-
pressen in Teilabschnitten.

REINIGUNG DER ARBEITSGERATE

Sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser. Leim-
krusten oder eingetrocknete Leimrickstande
durch mehrtagiges Einweichen anquellen und
entfernen.

BITTE BEACHTEN
Fur ausreichende Bellftung sorgen. Staub und

Dampfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden.
Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.




LAGERUNG

Frostfrei, kiihl und trocken bis zu 12 Monaten la-
gerfahig. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
— vor Frost schitzen, ggf. aufschitteln oder auf-
rahren.

VERPACKUNG
Artikel-Kurzzeichen Gebindegrofien
PRES1 1 Eimer & 10 kg

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Verar-
beitung anhand des aktuellen Sicherheitsdaten-
blattes Uber Vorsichtsmalinahmen und Sicher-
heitsratschlage.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter
www.mymsds.henkel.com erhalt-
lich.

Informationen fur Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste unter Beriicksichtigung der lokalen
behordlichen Bestimmungen entsorgen.

Europaische Abfallschliisselnummer Ponal Pres-
sal Hydro (EAK): 080409

Unsere Handwerkerberatung steht lhnen unter
Tel: 0211/797-6700 zur Verfigung.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwartigen Stand der technischen Entwicklung nach Maf3gabe unserer
Erfahrungen beriicksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Giltigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der aullerhalb unseres Einflusses liegenden
Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunéchst
ausreichende Eigenversuche durchzufiihren. Eine Haftung fur konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen

in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA
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